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1. Einleitung

In dieser Vorschrift ist das Verfahren bei der Verlegung, Behandlung und Wartung des FuBbodenbelags FATRACLICK
beschrieben. Der FuBbodenbelag FATRACLICK ist ein mehrschichtiger, schwimmend verlegter Vinylbelag. Er wird
in den Teilen mit Abmessungen von 915 x 305 mm / 1235 x 230 mm / 620 x 450 mm hergestellt und ist mit dem
Schlosssystem Uniclic® versehen, was seine Verlegung erleichtert. Uniclic® ist ein System fiir klebstofflose Montage
von LaminatfuBboden. Die Teile (Platten) verbindet man ganz einfach durch Klicken dank einer hochentwickelten
Form von Feder und Nut.

2. Verlegungsweise

Wegen der speziellen Form des Schlosses Uniclic® kdnnen die Platten auf unterschiedliche Art und Weise verbunden
werden:

2.1 Methode A

Die Platte, die man installieren will, neigt man in einem Winkel von 20° - 30° zu einer schon vorher installierten Platte,
und den Feder legt man in die Nut ein. Dann ist die Platte vorsichtig nach oben und unten zu verschieben und
gleichzeitig ist Druck nach vorne zu entwickeln. Die Platten rasten ineinander ein. Dazu kann entweder der Feder in
die Nut eingeschoben oder die Nut auf den Feder aufgeschoben werden. Die Methode, bei der der Feder in die Nut
eingeschoben wird, ist am Ublichsten und einfachsten. (s. Abb. 1A - 1B - 1Q).
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2.2 Methode B

Mit dem System Uniclic® ist es auch mdglich, die Platten durch Anschlagen zu verbinden, ohne sie zu heben. Fur diese
Verlegungsweise ist der spezielle Anschlagblock Uniclic® erforderlich. Mit einem einzigen Anschlagen ist es nicht
maoglich, die Platten untereinander zu verbinden. Um Beschadigung der Platten zu vermeiden, ist es nétig, sie durch
Anschlagen schrittweise zu verbinden (s. Abb. 2A - 2B).
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3. Werkzeuge fiir FuBbodenverlegung

Um die optimalen Ergebnisse zu erreichen, ist es nétig, genau nach den Installationsanweisungen vorzugehen.

Es sind Ubliche Werkzeuge fir die Installierung von LaminatfuBbdden zu verwenden:

«  Hammer, Sége, Bleistift, Messwerkzeug

und auBerdem noch anderes Zubehor:

« Installationsset Uniclic®. Im Set sind der Anschlagblock Uniclic®, ein Handhebel und Keile fiir Sicherung
von Dehnungsfugen enthalten.

+  PE-Folie - Feuchtigkeitsabdichtung und PE-Klebeband

+  Wartungsset

Der Gebrauch eines anderen Zubehors als Uniclic® konnte zur Beschadigung der Platten FATRACLICK fiihren. In solchem




Fall verliert die von der Gesellschaft FATRA gewdhrte Garantie ihre Glltigkeit. Deshalb wird es empfohlen, nur das
Zubehor Uniclic® zu verwenden, das speziell fiir die Verwendung mit den FuBbodenplatten FATRACLICK entworfen und
geprift wurde. Damit ein reiner Schnitt erzielt wird, wird es empfohlen, die Platte beim Schneiden mittels Laubsage oder
Hebelschere mit dem Muster nach oben und mittels Handsage mit dem Muster nach unten zu wenden.

4. Hauptgrundsatze der Verlegung

1. DankdemSystemUniclic®istdieVerlegungaufschwimmende Artund Weiseaufeinenfesten, harten,trockenenund
geraden Untergrund ohne Verwendung des Klebstoffs moglich. Die Anforderungen beziiglich der Untergrunds-
feuchtigkeit sind im Kapitel Nr. 6 ,Vorbereitung des Zimmers” dieser Verlegungsvorschrift angefiihrt. Der Ful3-
bodenbelag ist zur Verlegung ohne zusatzliche Dammunterlage bestimmt. Der Fullboden ist auch wahrend
der Installierung und unmittelbar danach begehbar.

2. Mit den Platten FATRACLICK washlt man den Platz, wo man mit der Arbeit beginnt. Uberlegen Sie
bitte, welche Verlegungsweise am einfachsten ist wird. In unseren Abbildungen ist die Installierung von links
nach rechts dargestellt, d.h. fiir die Rechtshander. Man kann doch auch in der Gegenrichtung arbeiten, nach
dem Bedarf.

3. Es ist darauf zu achten, dass die Platten noch vor der Verlegung wie Spielkarten vermengt werden missen,
sodassunterschiedlicheFarbtoneundFarbungenzufilligvorkommenwiirdenundnatirlichesAussehendesBodens
nach der Verlegung garantiert ware.

4. Vor und wahrend der Installierung sind alle Platten im Tageslicht zu kontrollieren. Mangelhafte Platten nie verle-
gen. Die mangelhaften Platten kdnnen mechanische Beschdadigung, gegenseitige Hoheniibergriffe oder ober-
flachige Vorspriinge, fehlendes Aufkleben des Bodenbelags zur HDF-Platte, ungleichmaBige, durch fehlerhaften
Schloss oder durch unrichtige Rechtwinkligkeit der Dielenbrette verursachten Dehnungen, usw. ausweisen.
Die Reklamation der mangelhaften Teile wird von der Installationsfirma bei dem Lieferanten erhoben.

5.  Soweit moglich, ist der FuBboden parallel in der Richtung zu installieren, in der das Licht in den Raum eintritt.
Optimale Montage- und Verwendungsbedingungen: Lufttemperatur von 18 °C bis 22 °C und relative Luft-
feuchtigkeit von 50% bis 60%. Die Platten mussen sich fiir 48 Stunden in geschlossener Verpackung aklimatisiert
werden. Das geschieht bei normaler Raumtemperatur und in der Mitte des Zimmers, wo man den Fussboden
installieren und verwenden will.

6. DieRaum-Feuchtigkeitsverhaltnisse konnensichwahrendim Laufe des Jahresdndern.Deshalbistes nétig,dasssich
der FuBboden ausdehnen und verschrumpfen kann. Aus diesem Grund ist es zu sichern, dass eine Dehnungsfuge
mit der Abmessung von mindestens 8 mm bis 10 mm sich an allen FuBbodenrandern, um Rohrleitungen und
Schwellen herum, unter Tiiren und um samtliche eigebaute Gegenstdande herum (Liftungséffnungen im Fuss-
boden, Kiichenecken, usw.) befindet.

7. In groBBen Zimmern muss eine Dehnungsfuge jede 13m in der Quer- und Langsrichtung vorhanden sein. Es wird
empfohlen, eine Dehnungsfuge zwischen zwei Zimmern (z.B. unter der Tir) zu bilden. Die Dehnungsfugen kon-
nen mit Ubergangsleisten behandelt werden.

8. Esist darauf zu achten, dass die Abschlusssto3e der Platten in zwei nacheinander folgenden Reihen nie in einer
Linie liegen. Die empfohlene Bindung der AbschlussstoBe der anliegenden Platten betragt mindestens 10 cm.

9. Esist darauf zu achten, dass der Transport und die Lagerung der Kartons mit FuBbodenbelag immer in horizon-
taler Position erfolgen.

5.Vorbereitung von FuBbodenplatten

Die verpackten Platten und andere bei der Installierung verwendeten Materialien miissen in dem Raum temperiert
werden, wo der FuBBboden zu verlegen ist, und zwar mindestens 48 Stunden lang. Beim Temperieren sind héchstens
5 Kartons aufeinander zu stapeln. Der Raum muss trocken und gut geliiftet sein. Vor der Verlegung ist es ratsam,
die Musternummer, die Menge und die Unversehrtheit von Kartons und Platten zu kontrollieren. Es ist auch der
Untergrundszustand zu kontrollieren und die Raumbedingungen, ob sie den angefiihrten Anweisungen entsprechen.
Im Laufe der Lagerung und des Temperierens vor der Verlegung und wahrend der Installierung sind die Temperatur
und die relative Luftfeuchtigkeit in den Grenzen der Bedingungen zu erhalten, in denen der FuBboden verwendet
werden soll. Optimale Montage- und Verwendungsbedingungen: Lufttemperatur von 18 °C bis 22 °C und relative
Luftfeuchtigkeit von 50% bis 60%. Die Kartons mit den Platten sowie die einzelnen Platten sind legend muss man auf
eine ebene Flache lagern (nicht z.B. stehend auf die Wand stiitzen, um eventuelle W6lbung der Teile zu vermeiden).



6. Vorbereitung des Raums

«  Kontrollieren Sie, ob das Offnen und SchlieBen der Tiir durch die Behandlung des Untergrunds und durch
die Installierung des FuBBbodens nicht gefdhrdet wird (Mindestspiel 0,5 cm).

«  Entfernen Sie alte Fussbodenleisten.

+  Sichern Sie die Ebenheit des Untergrunds. Jede Unebenheit (iber 2 mm in einer Lange von 2 mist auszugleichen.

«  SichernSie, dass der Untergrund ausreichend fest und hartist. Der sich biegende Untergrund oder der Untergrund,
der beim Begehen knarrt, sind fiir die Installierung der FuBbodenplatten vollig ungeeignet. Auf einem zu viel
elastischen Untergrund kann sich die Schlossverbindung der FuBbodenplatten beschéddigen. Der sich biegende
Untergrund kann mit keinem Typ des FuBbodenbelags repariert werden.

«  Sicheren Sie, dass der Untergrund sauber und trocken ist.

Die hochstzuldssige Feuchtigkeit des Zementhautestrichs darf bei den Estrichen ohne FuBbodenheizung nicht 1,2 %

CM oder 2,5% des Massenverhéltnisses und bei der Verlegung auf Estriche mit FuBbodenheizung nicht 0,9 % CM oder

2,0 % des Massenverhaltnisses Ubersteigen.

Die Anhydritestriche kdnnen bei den Estrichen ohne FuBbodenheizung nicht 0,5 % CM oder 0,5 % des

Massenverhaltnisses und bei der Verlegung auf Estriche mit FuBbodenheizung nicht 0,3 % CM oder 0,3 % des

Massenverhaltnisses tbersteigen.

Der neue Zementhautestrich muss mindestens 1 Woche lang pro 1 cm Starke (bis 4 cm) trocken. Die Starken tiber 4 cm

bendtigen eine zweimal so lange Trocknungszeit. Z.B. ein Zementhautestrich von 6 cm muss mindestens 8 Wochen

lang trocknen. Die angefiihrten Trocknungszeiten sind nur informativ. Die Trocknungszeit hdngt von den Temperatur-

Feuchtigkeitsverhaltnissen und von der Liiftung des Objekts ab. Vor dem Verlegungsanfang ist die Feuchtigkeit des

Untergrunds zu messen und die Ergebnisse sind aufzuzeichnen.

Falls eine FuBbodenheizung installiertist, darf die Untergrundstemperatur nicht +28 °C ibersteigen. Vor der Verlegung

des FuBbodens sind samtliche Bodenbeldge zu entfernen, welche die Feuchte durchlassen (Teppich, Filz, usw.). Die

Bodenbeldge, welche keine Feuchte durchlassen (PVC, Linoleum, usw.) miissen nicht entferntwerden.

Bei der Installierung auf einem HolzfulBboden ist es zu sichern, dass der Brettboden stabil und hart ist. Sdmtliche losen

Teile befestigen Sie und, falls es nétig ist, verwenden Sie ausgleichende Spachtelmasse.

7. Feuchtigkeitsschutz

Der FuBbodenbelag darf nur in den Raumen mit einer funktionsfahigen Hydroisolierung verlegt werden. Alle Typen
der anorganischen Untergrundestriche erfordern eine Feuchteisolierung. Es sind die PE-Folien mit der Starke von
mindestens 0,2 mm zu verwenden. Die FulBbodenbeldge FATRACLICK sind nicht fiir die Rdume geeignet, die dauer-
haft den Auswirkungen von hoher Feuchtigkeit oder von Wasserdampf ausgesetzt sind (Duschraume, Sauna, usw.).

8. Fulbodenverlegung

8.1 Flache

Zuerst verlegen Sie die PE-Folie-Binder. Die Bander sollten ca. 20 cm (iberlappen. Bei der Uberlappung ist die
Verbindung mit einem Klebeband dicht zu verschlieBen. Die Folie sollte ca. 5 cm an der Wand heraufgezogen werden.
(s. Abb. 3A).
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Die erste Reihe beginnen Sie mit einer ganzen Platte. Vorsicht: der Feder muss sowohl auf der langen, als auch auf der
kurzen Seite abgeschnitten werden (s. Abb. 3B).




Die Platte mit abgeschnittenen Seiten legen Sie zur Wand.
Zwischen die Wand und die Platten legen Sie Keile aus
dem Installationsset ein. Dadurch ist es gesichert, dass
die DehnungsstoBe genug breit sind: 8 mm bis 10 mm
(s. Abb. 3C).

Die folgenden Skizzen zeigen, wo die Platten durch Klicken, durch Heben in einem gewissen Winkel und durch Her-
absenken untereinander verbunden werden oder wo sie durchs Anschlagen flachverbunden werden. Bitte, beachten
Sie die Skizzen sorgfaltig (s. Abb. 4.1 bis 4.16).
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Wo die Installierung der Platten mittels Anschlagblock zu schwierig ist (z.B. bei der Wand), kénnen Sie die Platten auch
mittels Anschlagwerkzeug und Hammer in die richtige Position bringen werden (s. Abb. 5A - 5B - 5 C).

Zwischen der letzten Reihe und der Wand muss auch eine Dehnungsfuge mit der Breite von 8 mm bis 10 mm
vorhanden sein. Es ist darauf beim Abschneiden der Platten in der letzten Reihe zu achten.

8.2 Um Rohrleitungen herum

In den Reihen, wo eine Rohrleitung installiert ist, ist es darauf zu achten, dass sie genau in einer Linie mit der kirzeren
Seite von zwei Platten ist. Dazu braucht man einen Bohrer, dessen Durchmesser der Rohrleitung plus 20 mm (3/4")
(Dehnungsfuge) entspricht. Die Platten rasten Sie mit ihrer kurzen Seite ein, und bohren Sie ein Loch mit der Mitte am
Stoss der Platten. Jetzt sind die Platten verlegungsbereit (s. Abbildungen 6A-6B-6C).

Die Endiibernahme und Kontrolle des FuBbodens erfolgen innerhalb von 7 Tagen nach der Installierung.



8.3 Tuirzargen

Bei jeder Tiiréffnung ist immer eine Dehnungsfuge von 8 mm-10mm frei zu lassen. Diese ist mit Schwelle oder Ubergang-
sleiste zu Uberdecken. Die Leiste liber der Dehnungsfuge ist so zu befestigen, dass die Bewegung der FuBbodenplatten
nicht gefahrdet wird. Bei den Holzzargen wird es empfohlen, diese um die Hohe des schwimmend verlegten Fullbodens
+ Untergrundsmaterialen zu kiirzen, so dass die Ausdehnung des FuBbodens gesichert ist und die FuBbodenplatten
unter Verkleidung enden. Falls es nicht moglich ist, die Platte zu heben, sind der angepasste Anschlagblock und ein
Hammer zu verwenden, um die Platten zueinander anzuschlagen, wobei die Platten flach auf dem FuBboden liegen
mdssen. (s. Abbildungen 7A-7B).
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Bei solchen Tirzargen, die nicht gekiirzt werden kénnen, z.B. Stahlzargen, sind die Randfugen zu verkitten. Die ausre-
ichende Breite dieser Fugen um die Zargen herum betragt 3-5 mm.

8.4 Endbehandlung

«  Entfernen Sie alle Dehnungskeile.

«  Vor der Leisteninstallierung schneiden Sie die PE-Folie ab. g 8A
+ Installieren Sie Leisten und Rosetten. WA ..----"4

Die Leiste ist nie zum FuBboden zu befestigen. Diese Methode erlaubt
die Ausdehnung und Schrumpfung des FuBbodens unter der Leiste.
Fir die perfekte Behandlung des FuBbodens um die Rohrleitung
herum sind Rosetten oder Dichtungskitt zu verwenden. Wo keine
Abschlussprofile oder Randleisten verwendet werden konnen, sind
die Ausgleichsfugen mit Dichtungskitt auszufiillen (s. Abbildung 8A).

8.5 Installierung auf FuBbodenheizung

Bei der Installierung des FuBbodenbelags FATRACLICK auf ein FuBbodenheizungssystem ist es notig, dieses genug
voraus vor der Installierung anzulaufen lassen, so dass geniigende Austrocknung des Untergrunds gesichert ist. Jedes
FuBbodenheizungssystem hat seine festgesetzten Betriebsbedingungen, in Abhangigkeit vom Heizungssystem und
von dem verwendeten Untergrund. Um Funktionsprobleme zu vermeiden, sind saimtliche vom Hersteller des Hei-
zungssystems angefiihrten Normen und Vorschriften genau zu respektieren.

Diagramm 1 - Beispiel des Anlaufsdiagramms der FuBbodenheizung
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Bei den Estrichen mit der Starke unter 70 mm und mit dem Heizrohr inmitten der Schicht erhéht sich die Temper-
atur des Heizmediums um 10°C/Tag, bis die Temperatur von (45 + 5) °C erreicht wird; diese wird 12 Tage lang er-
halten. Dann wird die Temperatur des Heizmediums um 10 °C/Tag reduziert, bis die Temperatur vor dem Anfang
des Anlaufszyklus des Heizungssystems erreicht wird. Nach Temperatursenkung auf 15 °C ist die zweite Erwarmung
zu machen, bis die Hochsttemperatur (s. Diagramm 1) erreicht wird. Der Anlauf des Heizungssystems muss noch vor
der FuBbodenverlegung erfolgen und dann ist die Restfeuchtigkeit zu messen. Zwecks Probenentnahme sind die
Entnahmestellen bei der Installierung der Heizrohren zu kennzeichnen. (Es wird garantiert, dass sich kein Rohrrand
im Abstand von mindestens 10 cm um das Zeichen herum befindet).

Die maximalle zuldssige Restfeuchtigkeit betragt 0,9% CM flir Zementhautestriche und 0,3% CM fiir Anhydritestriche.
Falls die zuldssige Restfeuchtigkeit nicht erreicht ist, ist es notig, auch weiterhin mit der Temperatur des Mediums von
(45 £ 5) °C zu heizen. Der erwarmte Estrich kann mit keinen Baumaterialen oder anderen Materialen gedeckt werden.
Bei der Erwarmung des Estrichs ist es notig, in regelmaBigen Intervallen kurz zu liften. Die Verlegung ist unmittelbar
nach Erreichung der zuldssigen Restfeuchtigkeit zu machen. Falls zwischen dem ersten Erwarmungszyklus und der
Verlegung mehr als 7 Tage verlaufen, oder falls es inzwischen notig ist, mit Wasser- oder Feuchtigkeitsbeanspruchung
zu rechnen, z.B. infolge nachfolgender Maler-, Gips- oder Reinigungsarbeiten, muss der Estrich vor der Verlegung neu
erwarmt werden, und zwar mehr als 2 Tage lang und bei voller Leistung. Die Restfeuchtigkeit ist zu messen.

Uber den Verlauf der Heizpriifung ist ein von den interessierten Parteien unterzeichnetes Protokoll zu verfassen,
das vom Auftraggeber vor dem Anfang der FuBbodenverlegung vorgelegt wird.

Die empfohlenen Raumbedingungen vor der Verlegung, bei der Verlegung und nach dieser sind die folgenden: Luft-
temperatur (18 - 22) °C und relative Luftfeuchtigkeit (50 - 60%). Die Oberflachentemperatur bei der Installierung kann
nicht 18 °C Gibersteigen und sie muss auf diesem Niveau 3 Tage lang nach der Montagebeendigung gehalten werden.
Nach dem Einschalten der FuBbodenheizung ist die Systemtemperatur schrittweise zu erhohen, héchstens doch auf
die Temperatur der Untergrundoberfldche von 28 °C.

Diese Bedingungen sind auch bei der Installierung auf ein elektrisches System der FuBbodenheizung giltig, kein
Anlauf der FuBbodenheizung erfolgt in diesem Fall.

Es wird nicht empfohlen, den FuBBbodenbelag groBen Temperaturunterschieden zwischen der Unterschicht und
der Oberflache auszusetzen, und zwar nicht kurzfristig. Die Endlibernahme und die Kontrolle des FuBbodens erfol-
gen innerhalb von 7 Tagen nach der Installierung.

9. Pflege und Wartung

Der FuBbodenbelag FATRACLICK ist schon werkseitig mit einer Schutzschicht aus PUR-Lack versehen; diese Schutzschicht
schiitzt den FuBbodenbelag vor Eindringen von Schmutz und erleichtert die Wartung.

Nach der Verlegung ist es ausreichend, den FuBboden mit feuchtem Mopp und einem fiir PVC-FuBBbodenbeldge mit PUR-
Schutzschicht geeigneten Mittel zu reinigen. Kein weiteres Lackieren oder Wachsen ist notwendig. In spezifischen Anwend-
ungsfallen, wo eine sehr hohe Belastung oder extreme Anspriiche auf die Wartung zu erwarten sind, wird es empfohlen,
eine zusdtzliche Schutzschicht eines Schutzmittels fiir die VinylfuBbodenbeldge mit PUR-Schutzschicht noch aufzutragen.
Die Bestandigkeit des FuBbodens FATRACLICK hangt nicht nur vom Belastungsgrad bei seiner Verwendung, sondern auch
von der richtigen Pflege und Wartung ab. Es sind nur die fiir PVC-FuBbodenbeldge mit PUR-Schicht geeigneten Mittel
zuverwenden. Die Anweisungen des Mittelherstellers der Mittel sind zu respektieren, eventuell sind die technischen Berater
des Herstellers zu konsultieren.

Bei Ublicher Reinigung sind alle aggressiven Mittel oder Mittel, die Oberflaichenspannung des Wassers ernie-
drigen, zu vermeiden (z.B. Ubliche Surfactants, Scheuermittel, alkalische Mittel oder Mittel mit hohem Ge-
halt an organischen Losungsmitteln und Entfettungsmitteln). Der Schmutz verhdlt sich wie ein Schleifpapier
und kann lhren FuBboden beschadigen! Staub und Verunreinigungen werden manuell durch ein geeignetes
Verfahren (durch Fegen oder Staubsaugen mit Aufsatz fir harte FuBbdden) und mit geeigneten Geratschaften (trock-
ener Mopp, Staubsauger) entfernt. Laufende Trocken- oder Nassreinigung unter Verwendung geeigneter Neutralmittel
ist moglich.



10. Regel fiir Verwendung des Produkts
und Beschrankungen

«  Wenn sollen noch andere Arbeiten in dem Raum mit installiertem FuBboden durchgefiihrt werden, ist der FuBboden
vor Beschadigung zu schiitzen.

«  Man darf keine Mobel auf dem FuBBboden ziehen.

+  Vermeiden Sie Bewegung der Gegenstande mit scharfen Kanten auf der FuSbodenoberfléche; diese kdnnen die Ober-
flache kratzen. Man trifft wirksame Ma3nahmen zum Auffangen von Schmutz treffen - sog. Reinigungszonen.

«  Versehen Sie MobelfiiBe mit Schutzkappen aus weichem Kunststoff, Filzunterlagen, usw.

+  Verwenden Sie die Rollen Typ ,W* - Weichkunststoff auf hartem Kern - oder die fiir mobile Mobelstlicke bestimmten
PET-Schutzunterlagen.

«  Esist auch auf periodische Kontrolle der Funktionsfahigkeit der Schutzmittel und auf ihre periodische Reinigung
zu achten.

«  Die Vorbeugung ist die beste Weise, auf die die Funktionalitdt des FuBbodens im ganzen Umfang gesichert werden
kann. Wenn erste abgenutzte Stellen erscheinen, die auch bei tiblicher Verwendung friiher oder spater vorkommen,
wird es empfohlen, die werkseitige PUR-Oberflichenbehandlung durch Auftragen eines geeigneten Mittels
zu erneuern (PUR- Schutzschichten).

+  Die Gummiprodukte (meistens schwarzer und bunter Gummi - Gummirollen, Gummischutz der Gerate, Schuhsohlen,
usw.) verursachen beim Kontakt mit FuBbodenbelag eine irreversible Farbverdnderung des Gehbelags.

«  DieFuBbodenbeldge kdnnen in keinen nicht unterkellerten Zimmern verlegt werden, falls diese gegen Unterfeuchtig-
keit nicht gentigend isoliert sind.

«  Den FuBBboden und vor allem die Sto3e der Platten setzt man nicht den Auswirkungen von Feuchte oder Wasser aus.

«  Verschiittete Flussigkeiten sind sofort abzuwischen.

«  Essind die empfohlene Lufttemperatur von 18 bis 22 °C und die relative Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 % zu sichern.
Falls es nétig ist, sind Luftbefeuchtungsgerate zu verwenden.

«  Das FuBBbodenheizungssystem ist so einzustellen, dass die Temperatur des Untergrund nicht + 28 °C tiberschreitet.

«  Die Sonne in verglasten Zimmern mit Stidorientierung kann die Temperatur der FuBBbodenplatten tiber + 28 °C
erhohen. In solchem Fall wird es empfohlen, den FuBBboden mit geeigneter Schirmtechnik zu schiitzen.

+  Glihende und glimmende Gegenstande verursachen irreversible Veranderungen der Farbe und der Struktur.

«  Die direkt einfallende UV-Strahlung im C-Spektrum (zum Beispiel Germizidlampen) verursacht allmdhliche Ober-
flachendegradierung und irreversible Farbveranderungen des FuBbodenbelags. Falls der FuBbodenbelag der UV-C-
Strahlung ausgesetzt wird, kann seine Farbbestandigkeit nicht garantiert werden.. Der Ful3bodenbelag ist nicht geeig-
net, mit Gabelstaplern und Palettentransportern befahren zu werden.

+  Nasse Reinigungsweise ist verboten!

Bei eventueller Reklamation sind die Dokumente iiber Ubergabe und Ubername des Untergrunds, der Vorberei-
tungsarbeiten und des fertiggestellten FuBbodens vorzulegen, s. Dokumentation, Ubergabe- und Ubernahmepro-
tokoll an www.fatrafloor.cz.

Falls die Oberfliche der PUR-Schutzschicht von beweglichen Mébelstiicken, bei denen die Kontaktflachen durch
keine geeignete Schutzmittel geschiitzt sind, gekratzt wird, kann dieses Kratzen nicht reklamiert werden.

Falls Sie Antwort auf eine beliebige Frage beziiglich des FuBbodenbelags FATRACLICK suchen, bitten wir Sie, die Mitarbeiter
des Studios der Isolierungen zu kontaktieren, die Sie liber geeigneten Parametern und Verlegungsweise gern informieren
werden. Das Studio der Isolierungen ist eine hochst spezialisierte Arbeitsstelle der Firma Fatra, a.s. Napajed|a. Sie orientiert
sich auf die technische Unterstlitzung der Installationsfirmen, Baufirmen, Projektanten und Investoren.
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